2 3 "Risse" in Olwanne

Beitrag von , Littletitus“ vom 21.4.2019, 21:12

Das entsteht beim abklhlen des Gussteils! Also auch eine neue Wanne schaut genau so aus!

Die kleinen Partikel die heraus stehen kommen von schlecht gereinigten bzw abgenltzten
Formen!

Mach dir keine Sorgen, ich hab noch keine gesehenen (auch von etlichen anderen Herstellern
als Mini...) die jene Risse / Marken NICHT hatten...

https://www.r53-forum.de/forum/thread/1623-risse-in-%C3%B6lwanne/?postID=18823#post18823 1



https://www.r53-forum.de/forum/thread/1623-risse-in-ölwanne/?postID=18823#post18823

