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Das steht mir auch noch bevor. Habe mir 2-3 Tage dafür schon fest eingeplant.

Die Englischen Kollegen schleifen alles ab und reparieren das defekte Blech. Danach wird von
innen mit U-Schutz versiegelt. Außen dann normal Lackiert. Wichtig hier die Dichtung der
Griffleiste Tauschen und die Schraubenlöcher von innen versiegeln.

Sollte aber eigentlich machbar sein.
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