
 "Risse" in ÖlwanneFrage Alle

Beitrag von „Ingo69“ vom 21.4.2019, 20:43

Hallo Osterhasen,

ich habe mal eine Frage bzgl. Ölwanne. Als ich vor anderthalb Jahren meine Ölwanne zuletzt
abhatte, sind mir beim saubermachen ziemlich viele "Risse" in der Wanne aufgefallen. Beim
drüberwischen mit ´nem Lappen blieb dieser mehrmals hängen und hat Fäden gezogen, beim
rüberfahren mit den Fingern konnte man sich sogar in die Haut schneiden. Blöde zu erklären,
auf´n Bildern ist zu sehen denk ich was ich meine. Ich habe festgestellt das dies öfters bei den
Aluölwannen zu sehen ist,schätze das kommt vom Guss.

Meine Frage nun- wie riskant ist das. Gibt es Fälle das die Ölwanne komplett reisst? Sollte so
eine Wanne vorsorglich getauscht werden oder kann man die bedenkenlos weiter nehmen?

Viele Grüße

Ingo
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Beitrag von „Littletitus“ vom 21.4.2019, 21:12

Das entsteht beim abkühlen des Gussteils! Also auch eine neue Wanne schaut genau so aus!
Die kleinen Partikel die heraus stehen kommen von schlecht gereinigten bzw abgenützten
Formen!

Mach dir keine Sorgen, ich hab noch keine gesehenen (auch von etlichen anderen Herstellern
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als Mini...) die jene Risse / Marken NICHT hatten...

Beitrag von „Sascha“ vom 21.4.2019, 21:17

Servus!

Ja die Risse sind bekannt und ich hatte auch schon eine Wanne,

die musste getauscht werden!

Muss aber noch dazu sagen, dass die Wanne bei einem Ausritt eine abbekommen hat

und die Risse dann durchgingen!

Aber ansonsten gehe ich dacor mit Littletitus.

Sascha
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